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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความเร็วใน

การดึงที่มีผลตอพฤติกรรมทางกลของเหล็กกลาผสมโครเมี่ยมเทียบ
เกรด AISI 5120 โดยทําการศึกษาดวยวิธีการดึงกับชิ้นงานที่มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6 mm ความยาวพิกัด (Gage Length) 25 mm 
ในชวงอุณหภูมิ 400 oC ถึง 900 oC ที่ความเร็วในการดึง 0.5, 5, 50 
และ 500 mm/min ตามลําดับ จากการทดลองพบวาเม่ือเพิ่มอุณหภูมิ
และความเร็วดึงชิ้นงานตัวอยางใหสูงข้ึนจะทําใหคาอัตราการลดลง
ของพื้นที่หนาตัด (% Reduction of Area : % RA) ของชิ้นงานหลัง
การทดลองมีคาสูงข้ึน โดยมีคา % RA สูงสุดเทากับ 90.66 % ที่
อุณหภู มิ 700 oC ความเร็วดึงทดสอบ  500 mm/min แตในชวง
อุณหภูมิ 800 oC ถึง 900 oC กลับพบวาคา % RA จะลดต่ําลงอยาง
มากเมื่อใชความเร็วดึงต่ํา (0.5 และ 5 mm/min) โดยจะมีคา % RA 
ต่ําสุดเทากับ 21.29 % ที่อุณหภูมิ 900 oC และความเร็วดึงทดสอบที่ 
0.5 mm/min ซ่ึงลักษณะการลดลงของ % RA ในชวงน้ีถูกเรียกวา 
การสูญเสียความเหนียวในขณะรอน (Loss of Hot Ductility) และ
ลักษณะของผิวการแตกหักเปนการแตกหักที่เกิดข้ึนตามขอบเกรน 
(Intergranular Fracture)  
 
Abtract 

This research was to investigate the effect of temperatures 
and tensile test speeds on mechanical properties of Chromium 
Alloy Steel grade 5120. Tensile specimens were machined 6 

mm in diameter and 25 mm in gage length. Hot tensile test 
were done in temperature range 400-900 oC with constant 
speed test of 0.5, 5, 50 and 500 mm/min, respectively. This 
research was found that the % reduction of area (% RA) of 
specimens will increased with temperature which maximum 
90.66% of %RA at temperature 700 oC and test speed was 
500 mm/min. However, in temperature between 800-900 oC 
and low tensile test speeds, the %RA was invert. The 
minimum in %RA was 21.29% in temperature 900 oC with 0.5 
mm/min in test speed. This phenomenon was called “Loss of 
Hot Ductility” and the fracture surface were intergranular  
fracture. 
 
1. บทนํา 

การทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะโดยการดึงเปนวิธีการ
ทดสอบที่งายและนิยมใชกันมากเพราะสามารถใหผลที่เปนสมบัติ
ทางกลพ้ืนฐานพอสมควรในการที่จะนําไปใชประโยชนในการออก
แบบและเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมตอการใชงานตอไป แตเม่ือมีตัว
แปรของอุณหภูมิกับความเร็วในการดึงทดสอบเขามารวมดวยก็จะ
ทําใหพฤติกรรมทางกลของโลหะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะที่ความเร็วดึง
ทดสอบต่ํา 

โดยทั่วไปแลวการวัดความเหนียวในขณะรอน (Hot Ductility) 
ของเหล็กกลาตางๆ จะนิยมใชการทดสอบโดยวิธีดึงในขณะรอน 
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(Hot Tensile Test) [1-4,8] โดยนําขอมูลที่ไดจากการดึงคือคาเปอร
เซนตการลดลงของพื้นที่หนาตัดชิ้นงาน (% Reduction of Area: % 
RA) ซ่ึงจะเปนคาที่บอกถึงความเหนียว (Ductility) ของวัสดุมาทํา
การพลอตลงกราฟกับคาของอุณหภูมิที่ใชในการดึงทดสอบก็จะ
สามารถบอกถึงความเหนียวในขณะรอนของโลหะนั้นได [1-5]  

Farideddin Hassani และ Steve Yue [1] ไดทําการศึกษาความ
เหนียวในขณะรอน (Hot Ductility) ของเหล็กกลาที่ไดจากกรรมวิธี
การหลอแบบตอเน่ือง ซ่ึงพบวาในชวงอุณหภูมิ 600 – 900 oC จะ
เกิดการสูญเสียความเหนียวในขณะรอน (Loss of Hot Ductility) ข้ึน 
โดยผลในแงลบของการสูญเสียความเหนียวขณะรอนในชวงอุณหภูมิ
น้ีจะข้ึนอยูกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรูปราง (Strain Rate) ที่ต่ํา 
(ประมาณ  10–3- 10-4 S-1), ปริมาณของธาตุผสม  (Microalloying 
Elements) เ ช น  Niobium (Nb) แ ล ะ  Vanadium (V) ร ว ม ถึ ง 
Aluminium (Al) และ Nitrogen (N) น่ันคือถาลด Strain Rate หรือ
เพิ่มปริมาณของธาตุผสมดังกลาวแลวจะทําใหการสูญเสียความ
เหนียวขณะรอนในชวงอุณหภูมิน้ีเพิ่มมากข้ึนอีก [1,2,8]  

 
1.1 ลักษณะกลไกการแตกหักที่เกิดข้ึนในชวงของการสูญเสียความ
เหนียวขณะรอนน้ีมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนไดใน 2 ลักษณะ [7]  
(ดังรูปที่ 1) คือ 
1.1.1 เกิดข้ึนเน่ืองจากบริเวณที่ไมเกิดการตกผลึกใกลกับขอบเกรน
ของออสเทนไนต (Austenite) (Precipitate Free Zone: PFZ) 

จะเกิดข้ึนในชวงของเฟสออสเทนไนตที่อุณหภูมิตํ่า (เหนือเสน 
Ar3 เล็กนอย) และใชความเร็วในการดึงที่ต่ํารวมดวย โดยในขณะที่

ช้ินงานไดรับแรงดึงจะทําเกิด Hardening ข้ึนภายในเกรนของชิ้นงาน
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการตกผลึก (Precipitation) ขนาดเล็กของ  
Carbides, Nitrides, และ/หรือ Carbonitrides [1-2, 4-5, 7-9] ข้ึนที่
ภายในเกรนของเฟสออสเทนไนต สวนบริเวณ PFZ ซ่ึงอยูตามขอบ
เกรนของเฟสออสเทนไนตซ่ึงมีความออนแอมากกวาภายในเกรน 
เ ม่ื อ ได รั บ แ รงดึ ง จึ งทํ า ให เกิ ด ค ว าม เค รี ย ด ส ะสม  (Strain 
Concentration) ข้ึนภายใน PFZ สวนอนุภาค (Particles) ที่อยูตาม
ขอบเกรนและมีความแข็งมากกวาจะไมเกิดการเปลี่ยนรูปจึงทําให
บริเวณรอบๆ อนุภาคไดรับความเครียดสะสมมากยิ่งข้ึนทําใหเกิด 
Microvoid ข้ึนตรงระหวางบริเวณผิวหนาของอนุภาค (Particles) กับ
เน้ือพ้ืน (Matrix) ที่อยูตามขอบเกรนภายในบริเวณของ PFZ  จาก
น้ัน  Microvoid จะขยายตั ว  (Coalescence) จน เชื่ อมต อกันกับ 
Microvoid ที่อยูใกลๆ จนในที่สุดทําใหเกิดการแตกหักแบบตามขอบ
เกรน (Intergranular Ductile Fracture) ดังรูปที่ 1 a-c 
 
1.1.2 เกิดข้ึนเน่ืองจากชั้นฟลมของเฟอรไรทในชวงอุณหภูมิที่
เกิดการเปลี่ยนเฟส (α/ γ Duplex Phase Region) 

จะเกิ ด ข้ึ น ในช ว งอุณ หภู มิ ของการเป ลี่ ย น เฟ ส  (Phase 
Transformation Temperature) โดยจะมีลักษณะกลไกของการเกิด
ความเครียดสะสมที่คลายกันกับกรณีที่ 1.1.1 เพียงแตจะแตกตางกัน
ตรงบริเวณที่เกิดความเครียดสะสมซึ่งจะเกิดข้ึนที่ภายในชั้นฟลมของ
เฟอรไรทที่อยูตามขอบเกรนเดิมของเฟสออสเทนไนท [5] 

ในชวงบริเวณการเปลี่ยนเฟสนี้จะเกิดมีชั้นฟลมเฟอรไรทข้ึนตาม
ขอบเกรนของออสเทนไนท เม่ือชิ้นงานถูกแรงกระทําชั้นฟลมของ
เฟอรไรทซ่ึงมีความออนมากกวาเกรนของออสเทนไนตจะเกิดการ

รูปที่ 1 ลักษณะกลไกการแตกหักตามขอบเกรนในชวงของการสูญเสีย
ภายในบริเวณ PFZ  d – f ) เปนการเกิดข้ึนภายในบริเวณฟลมของเฟอ
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เปลี่ยนรูปที่มากกวา ทําใหเกิดมีความเครียดสะสมขึ้นที่ช้ันฟลมของ
เฟอรไรท เกิด Microvoid ข้ึนตรงบริเวณผิวหนาของอนุภาคกับเน้ือ 

 
พื้นที่อยูตามขอบเกรนเดิมของออสเทนไนตซ่ึงอยูภายในบริเวณชั้น
ฟลมของเฟอรไรทน้ี จากนั้น Microvoid จะขยายตัว (Coalescence) 
จนทําใหเกิดการแตกหักแบบตามขอบเกรน ดังรูปที่ 1 d-f 

อยางไรก็ตามถาปริมาณของฟลมเฟอรไรท (Volume Fraction 
of Ferrite) มีมากพอก็จะทําใหความเหนียวขณะรอนดีข้ึน [1,7] เหตุ 
ผลเน่ืองมาจากเฟอรไรทมีการคืนตัว (Recovery) ที่ดีกวา มีขนาด
เกรนที่เล็กกวาและมีการเลื่อนตัวของขอบเกรนท่ีนอยกวาออสเทน
ไนท [3] และพบวาที่ชวงบริเวณที่มีความเหนียวขณะรอนต่ําสุด 
(Minimum Hot Ductility) จะมีปริมาณฟลมของเฟสเฟอรไรทเพียง 
10 % [3] 

ดังน้ันในงานวิจัยน้ี จึงมุงที่จะศึกษาถึงผลของอุณหภู มิกับ
ความเร็วที่ใชในการดึงทดสอบเหล็กกลาผสมโครเมี่ยมเทียบเกรด 
AISI 5120 ในชวงอุณหภูมิ 400 – 900 oC เพื่อที่จะชวยทําใหทราบ
ถึงพฤติกรรมทางกลและสาเหตุของการแตกหักในชวงอุณหภูมิดัง
กลาวเพื่อใชเปนประโยชนในการออกแบบและใชงานตอไป 
 
2. การทดลอง 

นําเหล็กกลาผสมโครเมี่ยมเทียบเกรด AISI 5120 ที่มีการใชงาน
อยูทั่วๆ ไปในอุตสาหกรรมมาผลิตเปนชิ้นงานดึงทดสอบดวยเครื่อง
กลึงแบบควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CNC Lath Machine) 
ใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm ความยาวพิกัด (Gage Length) 
25 mm ปลายจับยึดชิ้นงานทําเปนเกลียวขนาด M18x2.5 ดังรูปที่ 2 
ใชเคร่ืองดึงทดสอบยี่หอ Shimazu รุน Autograph T10 ซ่ึงเปนแบบ
ใชสกรูขับเคลื่อนและเปนแบบความเร็วในการดึงคงที่ (Constant 
Crosshead Speed) เตาใหความรอนเปนแบบขดลวดความตานทาน 
จํานวน 3 ขดลวด และใช Thermocouple Type K เชื่อมแบบอาศัย
ความตานทาน (Resistant Welding) ติดกับชิ้นงานทดสอบเพื่อวัด
อุณหภูมิ 

ในงานวิจัยน้ีใชตัวแปรการทดลองอยู 2 ตัวแปร คือ อุณหภูมิกับ
ความเร็วที่ใชในการดึงทดสอบ โดยอุณหภูมิที่ใชในการทดลองคือ 
400, 500, 600, 700, 800 และ 900 oC และที่ทุกอุณหภูมิของการ
ทดลองจะใชความเร็วในการดึงทดสอบแบบคงที่ที่ 0.5, 5, 50 และ 
500 mm/min ตามลําดับ  โดยเริ่มใหความรอนกับชิ้นงานจาก
อุณหภูมิหองจนถึงอุณหภูมิทดสอบ โดยมีอัตราการใหความรอนกับ 
ช้ินงานเฉลี่ย 14 oC/min เม่ือความรอนของชิ้นงานถึงอุณหภู มิ
ทดสอบก็จะทําการอบแช (Holding Time) ไวนานอีก 7 นาทีเพื่อให
ความรอนกระจายตัวอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งชิ้นงานกอนที่จะดึง

ทดสอบ หลังจากชิ้นงานถูกดึงขาดในเตาใหความรอนแลวจะนําชิ้น 
งานสวนลางชุบในนํ้า (Quenching) ทันทีเพื่อใชสําหรับศึกษาโครง
สรางทางจุลภาคของชิ้นงาน ในขณะที่ช้ินงานสวนบนจะถูกปลอยให
เย็นตัวในอากาศเพื่อใชในการวิเคราะหการแตกหักในลําดับตอไป 

 
ตารางที่ 1 สวนผสมทางเคมีของช้ินงานทดสอบ 

 C Mn  P  S Si  Cr  Ni  Ti Nb  V 
0.18 1.20 0.017 0.023 0.33 0.93 0.073 0.003 0.003 0.06 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

นําชิ้นงานทดสอบมาวิเคราะหสวนผสมทางเคมีโดยใชเครื่อง 
Emission Spectrometer ไดขอมูลดังตารางที่ 1 ทําการวัดขนาด
เกรนของชิ้นงานกอนใหความรอนดวยวิธี Linear Intercept (ASTM 
112 – 96) ไดขนาดเกรน ASTM เบอร 10.5 โดยมีขนาดเกรนเฉลี่ย 
10 µm และเม่ือวัดหาอัตราการลดลงของพื้นที่หนาตัดชิ้นงาน (% 
RA) ไดคาดังรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงคา % RA ของช้ินงานทดสอบที่อุณหภูมิและ
ความเร็วในการดึงทดสอบตางๆ 

 
จากรูปที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบ % RA ของชิ้นงานดึงทดสอบที่

ความเร็วตางๆ ในชวงอุณหภูมิ 400 – 700 oC พบวาคา % RA จะ
สูงมากขึ้นตามระดับของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงมากขึ้น  น่ันคือเม่ือชิ้นงาน
ทดลองไดรับความรอนมากข้ึนจะทําใหความสามารถในการเปลี่ยน
รูปรางไดมากข้ึน ทําใหไดคา % RA สูงตามข้ึนไปดวย โดยมีคา % 
RA สูงสุดในชวงอุณหภูมิน้ีเทากับ 90.66 % และคา %RA น้ีจะมีคา
เพิ่มข้ึนตามความเร็วดึงทดสอบที่มากขึ้น แตเม่ือดึงทดสอบในชวง
อุณหภูมิ 800 – 900 oC กลับพบวาคา % RA จะลดลงอยางมากเมื่อ
ใชความเร็วดึ งทดสอบต่ํ า  (0.5 และ 5 mm/min) โดยเฉพาะที่
อุณหภูมิ 900 oC ความเร็วดึงทดสอบ 0.5 mm/min จะมีคา % RA 
ต่ําสุดเทากับ 21.29 % (ดังรูปที่ 3) และมีโครงสรางทางจุลภาคของ
ช้ินงานที่ไดจากการชุบนํ้าเปนมารเทนไซตทั้งหมดและลักษณะของ
การแตกหักเปนแบบตามขอบเกรน  ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ถูกเรียกวา
การสูญเสียความเหนียวในขณะรอน และสัญนิฐานไดวานาจะเกิด
จากความเครียดสะสมที่เกิดข้ึนภายในบริเวณที่ไมมีการตกผลึก 
(PFZ) ในชวงของเฟสออสเทนไนทที่ทําใหเกิดการแตกหักแบบนี้ข้ึน 
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รูปที่ 2 รูปรางของชิ้นงานที่ใชในการทดลอง   (หนวย : mm) 



ขณ ะที่ ความเร็วดึ งทดสอบ  500 และ 50 mm/min ในช วง
อุณหภูมิ 900 oC น้ีกลับมีคา % RA ที่สูงมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
โดยมีคา % RA ที่ความเร็วดึงทดสอบ 500 และ 50 mm/min เทากับ 
94 % และ 61.97 % ตามลําดับ ซ่ึงนาจะเปนผลจากการใชความเร็ว
ดึ งที่ สู งม ากขึ้ นทํ า ให เกิ ดผลึ ก ใหม ข้ึ น ในขณ ะดึ ง  (Dynamic 
Recrystallization) ทําใหความสามารถในการตานทานตอการเกิด
รอยแตก (Cracking) มีสูงข้ึนจึงยืดตัวไดมากกวาที่ความเร็วดึงต่ํา  

 
รูปที่ 3 ภาพหนาตัดของชิ้นงานทดสอบเปรียบเทียบความเร็วดึง
ทดสอบที่ 500, 50, 5 และ 0.5 mm/min (เรียงลําดับจากซายมือไป
ขวามือ) ที่อุณหภูมิ 900 oC  

 
อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหาสาเหตุการ

แตกหักยังมีไมเพียงพอซ่ึงยังตองมีการใชเทคนิคอื่นทําการวิเคราะห
ในลําดับตอไป 
 
4. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองในงานวิจัยการศึกษาถึงอิทธิพลของอุณหภูมิและ
ความเร็วดึงทดสอบที่มีผลตอพฤติกรรมทางกลของเหล็กกลาผสม
โครเม่ืยมเทียบเกรด AISI 1520 สรุปไดวา 
4.1 เม่ืออุณหภูมิการทดลองสูงมากขึ้นในชวง 400 – 700 oC จะทํา

ใหไดคา % RA เพิ่มมากขึ้น แตในชวงอุณหภูมิ 800 – 900 oC 
กลับพบวาคา % RA จะลดต่ําลงอยางมากเม่ือใชความเร็วดึงต่ํา 
ซ่ึงการลดลงของคา % RA ดังกลาวนี้ถูกเรียกวาการสูญเสีย
ความเหนียวในขณะรอน (Loss of Hot Ductility)  

4.2 ความเร็วดึงทดสอบมีคาสูงมากขึ้นจะทําใหคา %RA เพิ่มสูงตาม  
4.3 ในชวงการสูญเสียความเหนียวขณะรอนจะเกิดลักษณะการแตก

หักแบบตามขอบเกรน (Intergranular Fracture) 
4.4 พบวาโครงสรางทางจุลภาคของชิ้นงานทดสอบในชวงอุณหภูมิ 

800 – 900 oC ที่ไดจากการดึงที่ทุกความเร็วดึงทดสอบ จะ
เปนมารเทนไซด 100% ทุกชิ้น  

4.5 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหาสาเหตุการแตกหักยังมีไมเพียง
พอซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหในลําดับตอไป 
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